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окп 18 3110 

АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ 

Технические условия 

Zinc anodes. 
Specifications 

гост 

1180-91 

Дата введения 01.01.92 

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные ано­
ды, п~р•и:меняемые дл:я ощи;ноов.аiНIИЯ дrетал1ей га1ль;в1а1Н1ичесюи1м опо­

собом. 
Требования пп. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5, 4.1 и разд. 2 и 3 явля­

ются обязательными. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ · 

1.1. Аноды изготавляют в соответствии с требованиями настоя­
щего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному 

в установленном порядке. 

Аноды изготовляют из цинка марок ЦО, ЦlС и Цl с химичес­
ким составом по ГОСТ 3640. 

1.2. О снов н ы е пар а метры и р а з м еры 
1.2.1. Раз1м1еры и .п1р1едельшые отклонеНIИЯ пю 11олщине, ШИ1р1и1Не 

и длине анодов должны соответствовать требования.\1 приведен­
ным в табл. 1. 

Издание официальное 
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