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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

цинк 

Технические услоВИ11 

Zinc. Specifications 

Дата введеНИJI 1997-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на первичный цинк в 
чушках и блоках. 

Обязательные требования к качеству продукции изложены в раз­
деле 4. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЬШКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан­
дарты: 

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к 
методикам измерения концентраций вредных веществ 

ГОСТ 12.2.009-30 ССБТ. Станки металлообрабатывающие. 
Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Ру­
кавицы специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические 
условия 

ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие 
технические требования и методы контроля 

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ЖБ-1 «Лепесток». Тех­
ническf{е условия 

ГОСТ 12.4.032-77 Обувь специальная кожаная для защиты от 
повышенных температур. Технические условия 

ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Костюмы мужские дЛЯ защиты от по­
вышенных температур. Технические ус.Ловия 
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