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МЕЖ ГО С УД АР СТ ВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

СВИНЕЦ 

Технические условия 

Lead. Specificatioпs 

Дата введения 2001-07-01 

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на свинец в чушках, блоках и слитках. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения 

и оформления требований безопасности труда в технологической документации 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 
Общие требования безопасности 

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия 
ГОСТ 8857-77 Свинец. Метод спектрального анализа 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры 
ГОСТ 20580.0:80 Свинец. Общие требования к методам химического анализа 
ГОСТ 20580.1-80 Свинец. Методы определения серебра 
ГОСТ 20580.2-80 Свинец. Методы определения меди 
ГОСТ 20580.3-80 Свинец. Метод определения цинка 
ГОСТ 20580.4-80 Свинец. Методы определения висмута 
ГОСТ 20580.5-80 Свинец. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 20580.6-80 Свинец. Методы определения олова 
ГОСТ 20580.7-80 Свинец. Метод определения сурьмы 
ГОСТ 20580.8-80 Свинец. Метод определения железа 
ГОСТ 21399-75 Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных Мiталлов. Общие 

требования 

ГОСТ 22477-77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие техни-
ческие требования 

ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования 
ГОСТ 26880.1-86 Свищщ. Атомно-абсорбционный метод анализа 
ГОСТ 26880.2-86 Свинец. Методы определения натрия и калия 

3 Общие техническliе требования 
3.1 Свинец изготовляют в уоответствии с требованиями настщ1щего стандарта по технологи-

ческой: документации, утвержденной в установленном порядке. . 
3.2 Обозначение марок и их химический состав должны соответствовать требованиям, ука

занным в таблице 1. 
Коды ОКП приведеньr в приложении А. 

Издание официальное 
















