


УДК 669.14/413: 006.354 Группа В33 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ НЕЛЕГИРОВАННАЯ 

ТОНКОЛИСТОВАЯ И ЛЕНТЫ 

Техннческне усnовня 

Electrotechnica! unal Ioyed steel tl1in sl1cet and bands. 
Specifications 

окп 09 89'00 

гост 

3836-83 

----------------------~------------------~--..,,,~~-и~-------
Срок действия с 01.07.84 

ДО 01.07.94 

Настоящий стандарт распространяется на э.1ектротехничrскую 
не.1егированную, горячеr,атаную и холоднокатаную тонколистовую 

сталь и ленты, применяемые в магнитных цепях электрических 

:аппаратов и приборов. 

1. МАРКИ 

1.1. Сталь изготовляют марок: 10832, 20832, 11832, 21832, 
10848, 20848, 11848, 21848, 10860, 20860, 11860, 21860, 10880; 
20880, 11880, 21880, 10895, 20895, 11895, 21895. 

В обозначении марки цифры означают: 
первая - класс по структурному состоянию и виду прокатки: 

1 - горячекатаная изотропная; 2 - холоднокатаная изотропная; 
вторая - тип по содержанию кремния: О - сталь нелегирован

ная, без нормирования коэффициента старения; l - ста.1ь нелеги
рованная с нормированным коэффициентом старения; 

третья - группу по основной нормируемой характеристике: 

8 - коэрцитивная сила; 
четвертая и пятая - количественное значение основной нор

мируемой характеристики: для 8-й группы - значение коэрцитив
ной силы в целых единицах А/м. 

1.2. Сталь подразделяют: 
по видам продукции: 

лист; 
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